附表

港鐵月台幕門玻璃事故

(2006年至2010年1月)
	日期


	地點
	玻璃損壞情況
	成因

	2006年6月18日
	機場站


	裂痕
	人為因素

	2006年10月6日
	油麻地站


	碎裂
	人為因素

	2006年11月27日
	將軍澳站
	碎裂
	含有雜質



	2007年1月12日
	石硤尾站


	裂痕
	人為因素

	2007年3月22日
	中環站


	裂痕
	人為因素

	2007年10月18日
	金鐘站
	裂痕
	人為因素



	2008年4月21 日
	調景嶺站
	碎裂
	含有雜質



	2009年4月11日
	青衣站


	裂痕
	人為因素


	2010年1月27日
	筲箕灣站


	碎裂
	含有雜質


